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(57) Изобретение относится к гидро-
техническому строительству, Цель

изобретения - повышение надежности
сопряжения за счет прилегания грунта
тела плотины или ее грунтового проти-
вофильтрационного элемента к открыто-
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пористой поверхности упругоэластични‹
го материала и повышение устойчивос-
ти грунта против размыва его фильтра-

ционным потоком непосредственно на

кте с

или + Сначала водо-
слив ! и продольную стенку 2 устоя,
после чего поверхность стенки 2, об-

ращенную в сторону грунтовой засыпки,
покрывают слоем 6 из эластичного губ-
чатого полимера, Затем осуществляют
укладку грунта при одновременном его

уплотнении, Грунт 3 сжимает полимер-
ный слой & и проникает в его откры-
тые поры. В результате слой & умень-
шает свою водопроницаемость, а грунт

3 на контакте со слоем 4 приобретает
противофильтрационную устойчивость,
При этом упругоэластичные свойства
слоя 4 предотвращают образование
водопроницаемой и незаполненной ма-
териалом щели между грунтом 3 и сло-
ем-4, 1 з.п; ф-лы, 5 ил.
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Изобретение относится к гидротех=
`ническому стронтельству и может быть
!
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Пример 2. Железобетонную водо-
сбросную трубу 5 Фиг.2 оборачиваю

плотины с сооружением или со скаль-.

ным основаниемь

ель изобр. - на-

дежности сопряжения за счет прилега-

ния грунта тела плотины или ее грун-
| тового противофильтрационного элемен- 10
та к открытопористой поверхности уп-
ругоэластичного материала и повыше-

ние устойчивости грунта против размы-
ва его фильтрационным потоком непо-

тью сооружения или еснсвания,

На фиг, !1 изображено сопряжение

грунтовой плотины с продольной стен-
кой устоя; на фиг.. 2 - сопряжение
плотины (насыпи) © тРУ-
бой; на фиг. 3 - сопряжение ядра пло7
тины со скальным основанием; на
фиг,4 — разрез А-А на фигь 3 в случае
выполнения защитного слоя. из пороло-
на; на фиг, 5 - то же, в случае вы-
полнения защитного слоя из несуффо-
зионного зернистого грунта,

Способ сопряжения земляной плоти—
ны с сооружением или со скальным ос
нованием реализуют следующим образом

Пример !,. Сначала возводят
водослив | (фиг.!) и продольную стен-
ку 2 устоя, после чего

| стенки 2, обращенную в сторону грун7
| товой забыпки З, покрывают слоем &

средственно на контакте с поверхнос- 15
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т

слоем & р: лоли-
мера, после чего трубу 5 вместе со
слоем & засыпают грунтом 6 при одно-

Наличие между

полимерного слоя

сопряжения трубы

трубой 5 грунтом 6
4& повышает качество
5 с грунтом 6 в том

числе и в случае укладки трубы 5 в
пучинистый грунт и в непосредственной
бпизости от поверхности гребня пло-
тины (обычно при высоте плотины до
5 м).

В зимний пернод, в случае отсутст-

вия сброса воды по трубе 5, грунт 6
вокруг трубы 5 промерзает и труба 5
приподнимается пучинистым грунтом 65

сжатый слой &
преврацается во вспученный льдополи7
мерный слой, Весною с началом сброса
воды по трубе 5 полимерный слой #,
содержащий в порах ледяные линзы, от-
таивает медленно, так как линзы пред
охраняются самим полимериым материа
лом, Поэтому труба 5 при достаточной
толщине слоя &, исчисляемой несколь-
кими сантиметрами, успевает прогреть-
ся и по всему периметру освобождается
от примерзания и под действием сил
собственного веса, веса грунта и про-
ходящей по насыпи техники труба 5

е пр

ется зависание трубы 5 в грунте 6,
а следовательно, предотвращается об-

: губч на-
пример поролона или губчатой резины,
и осуществляют укладку грунта 3 при
одновременном его уплотнениие Грунт
сжимает полимерный слой & и одновре7
менно проникает в его открытые поры»
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В результате слой & существенно умень-
шает свою водопроницаемость, & грунт
3 на контакте со слоем 4 приобретает

пр ,
близкую к устойчивости грунта 3 в те-
ле плотины, При этом упругоэластич-
ные свойства слоя & предотврацают

45

образование водопроницаемой и незапол-,
ненной материалом щели между грунтом
З и слоем 6.

Толнина полимерного слоя & в не-
сдерформированном состоянии может
исчисляться как несколькими миллимет-

так и несколькими сантиметрами
в зависимости от возможной величины
образования неплотности между ГРУНТ'
и поверхностью сооружения

5 ч

в грунте 6 под трубой 5
сквозной продольной щели и предотвра-
щается, таким образом, размыв грунта
под’ трубкой 5,

Слой & укладывают преимущественно

только вокруг нижней половине трубы
5 на всей ее длине или только на её
части,

Пример 3. После обработки
скального 7

(фиг.3) - выравнивания скалы. ‚зачист”
ки поверхности, расчистки и заделки
трецин и отдельных понижений, покры-
тия локальных участков или всей пло-
щади сопряжения цементным раствором»
асфальтом или набрызг бетоном - на
поверхность скального основания 7 ук-
ладывают защитный слой 8 (фит , &) из.
эластичного губчатого полимера, на
который укладывают водонепроницаемое
ппеночное покрытие 9, на которое ук-
ладывают слой 4 эластичного губчато-
го полимера, после чего укладывают
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и уплотняют грунт ядра 10 плотины 11
Сжатый грунтом и ставший,таким обра-

м. слой & губчатог
полимера предохраняет грунт ядра 10
бт контактного размыва фильтрацион-
ным потоком и предотвращает вынос

грунта из ядра 10 по трещинам в ос-
новании 7,

5

основанием, включающий укладку грунта

в прнлегающую к поверхности сооруже-

ния или зону и У

грунта, отличающийся тем,
что, с целью повыпения надежности со7

пряжения за счет прилегания грунта

тела плотины или ее грунтового проти-

цаемов пленочное покрытие 9 разъеди-
няет фильтрационные потоки в основа-

нии 7 и ядре 10 на независимые пото-
ки и, таким образом, предотвращает
увеличение выходных градиентов фильт-
рации на низовой грани ядра 10 непо-
средственно у ее подошвы в случае

проникновения по трещинам в скаль-

ном основании 7 напорного потока
воды под ядро

Защитный слой 8 предохраняет пле-
ночное покрытие 9 от повреждения со
стороны неровной поверхности скально-

го основания и может быть — выполнен
из несуффозионного зернистого грунта
или аналогично слою & из эластично- — 2
го губчатого полимера,
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Формула изобретения

1, Способ пло-
тины с сооружением или со скальным 30

$ к открыто-

пористой поверхности упругоэластично-

го материала и повышения Устойчивости
грунта против размыва его фильтрацион-
ным потоком непосредственно на кон-

такте с поверхностью сооружения или

основания, поверхность сооружения

или оскования перед укладкой грунта
покрывают слоем эластичного пористо-

го полимера с открытопористой поверх-
ностью, деформируемого при последую-

щем уплотнении грунта.

2. Способ по п, 1, отличаю-
щийся тем, что под слой эластич-
ного пористого полимера укладывают

водонепроницаемое пленочное покрытие,

причем пленочное покрытие укладывают

на защитный слой из „дополнительного

эластичного пористого полимера или

из зернистого грун-.
та.



1521811

Составитель В, Байдаков
Редактор Т, Лазоренко Техред Л.Олийнык Корректор С,Черни

Заказ 6898/26 Тираж 589 Подпиское
В! Г при ГКНТ СССР‘венног по я

113035, Москва, #-35, Раушская наб., д. &/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101


